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INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA ETECNOLOGIA
SAQ PAULO

Campus Presidente Epitacio





	RED- REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES 
PROGRAMA ESPECIAL DE ESTUDOS



	INDETIFICAÇÃO: 

	Aluno: 

	Curso: 
	Módulo: 
	Período:

	Componente Curricular: 
	Código da disciplina : 

	Período de licença: 

	Professor: 


 1 – CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS 
	1.1.  Origem e causas dos problemas patológicos em edificações.

	1.2.  Natureza das falhas encontradas.

	1.3.  Garantia e manutenção de edificações (NBR 5674/80). Reparo e técnicas de manutenção de alicerces, estruturas, alvenarias, coberturas, fachadas (revestimentos e marquises) e pinturas.

	1.4.  Responsabilidades.


2 – A METODOLOGIA A SER UTILIZADA 
• Pesquisa dos conteúdos apresentados e realização de trabalho escrito. 

• Utilização dos meios didáticos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Presidente Epitácio-SP (Biblioteca e Computadores). 

• Contatos com o docente por meio telefônico ou e-mail. 

3 – TRABALHOS A SEREM CUMPRIDOS (PROFESSOR ESPECIFIQUE O QUE É DESEJADO QUE O ALUNO FAÇA, CONSIDERANDO OS OBJETIVOS A SEREM ATENDIDOS E EXPLIQUE COMO O ALUNO DEVE FAZER)
Elaboração de trabalho abordando os conteúdos acima, conforme questões abaixo:

                                               QUESTÕES :

1. Indique os dois principais fatores que influenciam no aparecimento de patologias nas edificações , explicando cada um deles. 

2. Cite as quatro principais atividades necessárias ao correto diagnóstico de determinada patologia. 

3. O que se entende por “ Prognóstico “ de uma patologia e quais as principais alternativas de intervenção ? 

4. Quais os principais parâmetros que definem as alternativas de intervenção ? 

5. Quais os principais tipos de fissuras e rachaduras nas alvenarias, quanto ao seu direcionamento angular ? 

6. Qual a causa mais provável de fissuras verticais em painéis de alvenaria ?)

7. Qual a principal causa de fissuras horizontais em painéis de alvenaria, logo abaixo da laje de forro , e qual a alternativa de intervenção indicada ? 

8. Qual o tipo de patologias causada por umidade do solo nas alvenarias e rebocos das edificações e qual a alternativa de intervenção mais eficiente ? 

9. Cite as vantagens das tintas em látex sobre as tintas a óleo. 
10. Indique os materiais mais indicados para o tratamento de juntas de dilatação. 
Instruções : 

1. Responder de forma clara com suas palavras, textos copiados integramente de publicações ou internet serão desconsiderados.
2. Respeitar margem esquerda de 2,5 cm, direita de 2,0 cm, superior de 3,0 cm e inferior de 1,5 cm.

NumRrar as respostas.

3. Responder as questões com caneta azul ou preta, vedadas outras cores ou tipos de canetas.

4 – INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
• FALCÃO BAUER , L. A. - Materiais de Construção. Vol. 1 e 2. – Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2005. 

• ISAIA, G. C. Concreto: Ciência e Tecnologia. 1. ed. São Paulo, IBRACON, 2011. 2v. 

• MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. CONCRETO: Microestrutura, Propriedades e Materiais. São Paulo, IBRACON, 2008. 674 p. 

Sugestão para sites: www.portaldoconcreto.com.br, http://www.piniweb.com.br/
5– CRITÉRIOS DE EXIGÊNCIA:

(o abono das faltas está condicionado à análise e aprovação do professor quanto ao atendimento dos critérios das atividades) 

6- PRAZOS PARA EXECUÇÃO (professor o prazo não pode ser posterior ao término do afastamento) 
6- Contatos do professor: (para o aluno tirar dúvidas) 
